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Navod na montaz a udrzbu podlah Barlinek

Pred zahajenim prace proctéte navod k montazi

Pred zaetim montéZe si desky prohlédnéte a zaplénujte projekt.
Podlahu montujte b€éhem denniho svétla. Pfed a béhem kladeni desek
kontrolujte jejich stav. Montaz podlahy z desek s evidentnimi chybami
souladu se spravnym postupem kladeni desek a navodem k montazi,
uréenym vyrobcem.

Reklamaci nepodléha

Podlaha poloZzena z prken poni¢enych, poskozenych béhem montaze,
pfirozené opotfebovanych, mechanicky poskozenych béhem uzivani,
poskrabana, otlaky a praskliny, vady zpusobené politim tekutinami,
akustické efekty spojené s pouzivanim, rtiznobarevnost, pfirozena
zména barvy a vzhledu podlahy zplUsobena pusobenim slune¢niho
zéareni. Podlaha se mUze barevné lisit od vzorku v prodejné. Poskozeni
podlahy zplUsobené nespravnou montazi anebo pusobenim vihka
nejsou duvodem k reklamaci. Poskozeni, které vznikla nepouzivanim
ochrannych prostfedkt pod jizdnymi elementy napf. ochrannych
podloZek roll-stop, zabezpe&eni bodovych mist tlaku (nozky nabytku)
pfi pomoci lepicich filcovych podloZek. V balicich se mohou nachazet
kratké desky, které vyrobce urcil jako ,startovaci desky”. Podlahové
desky nemontujte zvenci, a v mistnostech se zvySenou vihkosti
napfiklad pradelna, koupelna.

Vseobecné informace

Béhem montaze celkové rozméry kladené podlahy by nemély prekrocit
8 metru Sitky a 20 metrt délky. V opaéném piipadé mezi jednotlivymi
povrchy ponechte dilata¢ni spary. Béhem kladeni podlahy oddélte
jednotlivé mistnosti a /anebo asymetrické povrchy v jedné mistnosti.
Kladeni podlahy a exploatace by se méla uskute€riovat pfi vihkosti okoli
45-60% a teploté od +18°C+24 °C. Vzdy pfed montazi podlahy zmérte
vihkost podkladu a vysledky méfeni uchovejte v podobé protokolu.
Maximalné pfipustna vihkost podkladu: betonovy do 2% podle metody
CM, anhydritovy do 0,5 podle metody CM, dfevény do 8%. Doporucuje
se, aby v8echny druhy beténovych podkladt mély izolaci proti vihku v
pripadé plovoucich podlah. V pfipadé pouzivani paroizolaéni folie

pouzivejte listu 200mm, a dodate¢né misto spojeni félie zabezpedit
paskou. Kladeni podlahy se za¢ina od uloZeni podkladu: vinité lepenky
prilozené presné na milimetr, v pfipadé pfirodniho korku anebo
dfevotfiskovych desek ponechdme mezi nimi 2mm odstup mezi
tabulemi a st&nou 10mm. Pamatujte o zachovani pfesunuti min.
500mm mezi konci desek v sousednich pasech podlahy pfi montazi
desek o délce 2,2m, a pfesunuti min. 300mm pfi montazi desek o délce
1,1m. Pfimontazi desky nepouzivejte pasy k stahovani.

Lepeni desky k podkladu

1. Pomoci trapézového hladitka aplikujte lepidlo rovnomérné na povrch
na nejméné 60% povrchu desky.

2. Na podklad by mél byt naloZzeny zaklad a plnit nasledujici podminky
odolnosti: odolnost proti odtrhavani minimum 1 MPa, odolnost proti
stladeni minimum 25 MPa. Pfipousti se lepeni jen polyuretanovymi
jedno slozkovymi a syntetickymi lepidly, doporu¢ené vyrobcem k lepeni
drevénych vicevrstvych a téch, které se mohou pouzivat na systémy
podiahového topeni. NEPOUZIVEJTE DISPERZNI LEPIDLA!

Montaz desky na podlahovém topeni

Nezavisle na zvoleném systému topeni, podminkou zacatku pokladani
podlahy na podlahovém topeni je kvalifikovanou montazni skupinou
sepsany a podepsany protokol o tepelném nabéhu vyhfivani podlahy. V
pfipadé Ze se montaz podlahy neuskuteciiuje ihned, tak nékolik dnl
pfed montazi treba opétovné nastavit topeni na 21°C a ve stejné teploté
ukladat desky. V pripadé plovoucich podlah je potfebné pouzivat jako
materialy vyrovnavajici nerovnosti podkladu, materialy doporu¢ované v
systémech podlahového vytapéni. POZOR: Zaruka na desku se
nevztahuje na kazy, které vznikly v disledku vysu$eni/ prehfati podlahy
prostrednictvim vyssiteploty nez je pfipustna.

Listy
Dilata¢ni spary (pfisténné) se pokryji pfisténnymi dekora¢nimi listami.
Listy se pfipevni ke sténé (ne k podlaze!) pomoci pfipevriujici montazni

tchytky.

Products 21100 mm ® X 2300 mm
Products 22200 mm = X >500 mm
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Osetrovani

Drfevéné podlahy jsou luxusni a reprezentativni podlahovinou s
mimoradnou trvanlivosti. Aby v8ak vade dfevéna podlaha vypadala co
mozna nejlépe, je nutné zvolit dobry projekt a vénovat pozornost jeji
pravidelné péci. Mé&jte na paméti, Ze nejvétsSimi neprateli dfevénych
podlah je ptisobeni vody, pisku, kaminkl a plisobeni ostrych predmétd,
které mohou vazné poskodit povrchovou ochrannou vrstvu dfeva ¢i
samotné dievo. Zamezte proto nanosu hrubych nedistot a vyvarujte se
pusobeni vody pomoci instalace €isticich zon. Naplanujte projekt tak,
aby dfevéné podlahy nebyly instalovany v mistnostech s pfimym
venkovnim vstupem a rizikem nanosu hrubych nedistot. Zidle, stoly a
ostatni nabytek opatrete filcovymi ochrannymi podlozkami chranicimi
dfevénou podlahu proti promacknuti a odéru. Pod koleckové Zidle
instalujte ochranné podlozky. Vyvarujte se mechanického poskozeni
dreva posouvanim predmétl. Zamezte plsobeni vody &i vysoké
vlhkosti na dfevo, vylité tekutiny z povrchu dfeva vysuste co mozna
nejrychleji. Pusobeni vihkosti a vody zplsobuje na dfevé tézko
odstranitelné skvrny.

K pravidelnému &isténi povrchu dievénych podlah staci zametani,
vysavani a vytirani dobfe vyzdimanym mopem ¢&i hadrem. Pro péci a
udrzbu zvolte vhodné pfipravky v zavislosti na pouZité povrchové
tpravé. V nasi nabidce péce o difevéné podlahy naleznete oSetfovaci
pfipravy jak pro lakované, tak pro olejované povrchy. Postupujte dle
technickych listd nebo navodi na pouziti. Pro c¢isténi povrchd
nepouzivejte agresivni chemické pfipravky ani hrubé draténky. Pro
¢isténi olejovanych povrchi se vyvarujte pouziti odmastovacich
pfipravku, které by mohly zplisobit poSkozeni ¢i odstranéni povrchové
vrstvy.

Povrchy upravené UV olejem nebo prirodnim olejem.

Na podlahy Barlinka pouzivejte oSetfovaci pfipravky z nabidky vyrobce
desek. Na podlahy naolejované UV oleji a pfirodnimi oleji se doporucuje
po montazi nanést dalsi vrstvu oSetfovaciho oleje. Podlahy upravené
pfirodnimi oleji je tfeba ihned po montaZi napustit oSetfovacim
pfipravkem Wax Care Plus. Na podlahy upravené pfirodnimi oleji
pouZivejte pouze oSetfovaci pfipravky: WAX CARE Plus, WASH CARE
aMAGIC CLEANER.

Upozornéni: Pfed nanesenim jiného oSetfovaciho pfipravku nez
doporu¢eného, nutné provedte zkousku na neviditelném skrytém misté
podlahy, abyste posoudili, zda nevznikaji nezadouci uc¢inky olejii na
prkna (napf. vyblednuti prken). Pravidelné periodické oSetfovani
olejovanych podlah vyrovnava drobné znamky kazdodenniho
pouzivani. NejvétSim nepfitelem dfevénych podlah je voda a pisek. V
pfipadé, Ze jsou naneseny na podlahu, dukladné je odstrarite.

Lakované povrchy
Pro Udrzbu lakovanych povrchi vyrobce Barlinek nabizi nize uvedené
prostredky:

PROTEKTOR KONCENTRAT osvézuje povrch podlahy, chrani pred
necistotami a slouzi jako Cistici prostfedek pro kazdodenni péci. Pomér
fedé&ni je 100 ml Cistice na 5 | vody. Podlahu doporuéujeme umyvat
vlhkym mopem. Obsah baleni vystaci az na 500 m2.

PECHAR s.r.0.
Drevo z celého svéta - velkoobchod
Ndachodska 23, Praha 9, 193 00, CR

reCHAR

PROTEKTOR KOMPLET je urcen jako intenzivni €istici prostfedek pro
odstranéné silnych necistot a starych ochrannych natéru. Pomér redéni
je 100 ml gistice na 5 | vody. Podlahu doporu¢ujeme umyvat vihkym
mopem. Obsah baleni vysta¢i az na 200 m2. Po aplikaci doporu¢ujeme
pouzitochranny Cistic PROTEKTOR BLASK.

PROTEKTOR BLASK je urcen jako regeneracni Cistici prostfedek
lakovanych podlah proti prachu a necistotam. Nefedény Cistici
prostfedek doporucujeme aplikovat na podlahu vihkym mopem a
nechat zaschnout po dobu 30 minut. Pfipravek nelestéte a nevytirejte
do sucha. Obsah baleni vystaciaz na 100 m2.

Podrobné technické informace ohledné vlastnosti dfeva a osetfovani a
pozadavkum na uzivani a dal$i informace naleznete na
www.pechar.cz/drevene-podlahy.
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