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PODMINKY POUZ{VANi A UDRZBY SPC PODLAH

SPC podlahy vyrabéné spolecnosti Barlinek jsou krasné, velmi odolné vici poskrabani a trvanlivé. | presto

vSechny podlahové krytiny vyZaduji spravnou péci a udrzbu, aby vypadaly a fungovaly co nejlépe. Typ a

frekvence pohybu a intenzita uzZivani podlahy urci cetnost potfebné péce a ochrany. Barva podlahy bude mit

urcity vliv na to, jak Casto bude tfeba o podlahu pecovat. Z tohoto dlivodu by podlahy v jednobarevném a

svétlém provedeni mély vyZzadovat zvlastni pozornost v oblasti preventivni Udrzby. Opomijeni pravidelné péce o

podlahu vyZaduje vice prace a ¢asu pfi obnovovani jejiho pavodniho vzhledu. Péce o podlahu nejen zvysuje

uroven uZivatelské spokojenosti, ale také sniZuje naklady na jeji renovaci.

PREVENCE POSKOZENI SPC PANELU

ounew

Davejte pozor pfi umistovani nabytku a zafizeni na podlahu. Tézké predméty vidy prenasejte. Nikdy
netlacte ani netahejte nabytek ¢i jiné tézké predméty po SPC podlaze.

Zkontrolujte stav vsech koleéek, pojezdovych kolecek, nohou a spodkl nabytku pred jejich umisténim
na podlahu. Vyménite opotfebovana kolecka. Odstrarite vycnivajici hfebiky, Srouby nebo podobné
materialy, které by mohly poskrabat podlahu. Odstrarite rez. Ostré kontaktni body mohou zpUsobit
poskozeni podlahy.

Nohy veskerého nabytku opatrete ochrannymi podlozkami.

V mistech, kde se pohybuji koleckové Zidle, pouZijte ochranné podlozky.

Pravidelné odstranujte nanesené necistoty a pisek z pod ochrannych podlozek.

Chrarite podlahu pouzivanim rohozi venku a/nebo uvnitf vSech vchodu. RohoZe zachyti pfinesené
necistoty, pisek, kaminky a dal$i pevné ¢astice a absorbuji vlhkost. UdrZujte rohoze Cisté. Nepouzivejte
rohoze s latexovym nebo gumovym spodkem na SPC podlaze, protoze nékteré latky v téchto
materidlech mohou trvale znecistit nebo poskodit panely. RohoZe urcené pro pokladani na SPC panely
by mély byt oznaceny jako ,,nezanechavajici skvrny“. Vyhybejte se prinaseni asfaltu a olejd z
pfijezdovych cest, protoze mohou zpUsobit odbarveni SPC paneld.

Pouzivani podlahy v botach na vysokém podpatku (tzv. ,jehly“) mlze vést k poskozeni povrchu paneld.
Vyvarujte se delSiho vystaveni podlahy pfimému sluneénimu zareni. Tento typ expozice mize zpUsobit
roztazeni panell vlivem tepla, coZz mlzZe vést k vybouleni nebo jinému poskozeni. Slunecni svétlo mlze
také zpUsobit zabarveni povrchové vrstvy SPC panelU. Pro sniZeni intenzity svétla na SPC panely
doporucujeme poufZit Zaluzie, zaclony nebo rolety k ochrané panell pred sluncem.

Chrante SPC podlahu pred vysokymi teplotami. Nemontujte SPC podlahu v blizkosti krb( a zdrojt
otevieného ohné a v blizkosti jakychkoliv velmi horkych predmét(, které by mohly zahtat panely na
vysokou teplotu.

10. Teplota vzduchu béhem pouZivani podlahy by méla byt mezi +18°C a +29°C.

11. Vlhkost podkladu, na kterém je nainstalovana SPC podlaha, by neméla prekrocit:

e 2% pro betonovy podklad bez podlahového vytdpéni, méfeno metodou CM

e 1,5% pro betonovy podklad s podlahovym vytapénim, méreno metodou CM

e 0,5% pro anhydritovy podklad bez podlahového vytapéni, méfeno metodou CM
e 0,3 % pro anhydritovy podklad s podlahovym vytapénim, méfeno metodou CM
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e 12 % pro drevény podklad véetné materiadld na bazi dreva
12. Maximalni nerovnosti mohou byt 5 mm na délce 2 m a do 2 mm na délce 20 cm.

13. Maximalni teplota na povrchu SPC panell instalovanych na podlahovém vytdpéni nesmi prekrodit
27°C.

14. Pfed montdzi SPC podlahy na podlahové vytdpéni zalité do potéru by mél investor provést vyhFivani
podlahy podle ,,Protokolu o podlahovém vytapéni “. Vyplnény a podepsany ,, Protokol o podlahovém
vytapéni“ tvori prilohu k zaru¢nimu listu. Chybéjici protokol vede ke ztraté zaruky na SPC panel
namontovany na systém podlahového vytdpéni. Pokud je nainstalovano tepelné ¢erpadlo spolu s
programem vyhfivani podlahy, je nutné provést cyklus vyhfivani v souladu s programem.

15. Pfi montdzi SPC podlahy bez integrované podlozky je nutné pouzit podlozky s nasledujicimi parametry:
CC - dlouhodobé statické zatizeni > 90 kPa
CS - kratkodobé zatiZzeni > 400 kPa
DL - dynamické zatiZzeni > 4 000 000 cykld
Je dlleZité, aby podlozka byla schopna odoldvat riznym druh(m zatiZeni po celou dobu uZivani. PouZziti
podlozky s nizsimi parametry vede k vadné montdzi podlahy a ztraté zaruky. V nabidce spolecnosti
Barlinek je k dispozici specialni podlozka Extreme 1.5, ktera splfiuje uvedené technické pozadavky. Pfi
montdaZi SPC podlahy s integrovanou podlozkou se dalsi podpodlahova podlozka nepouziva.

BEZNA A PRAVIDELNA UDRZBA A OCHRANA PODLAHY

1. Kudrzbé podlahy pouZivejte prostfedky uréené k tomuto Ucelu: Protektor Koncentrat, Protektor
Komplet. Informace o metodé a frekvenci udrzby podlahy najdete v tabulce 1 nize, v technickém listu a
na www.barlinek.com.

2. Béina udrzba by méla zahrnovat pouze bézné vysavani nebo zametani podlahy.

K odstraniovani prachu pouzivejte suché, mékké kartace, vysavac s kartacem z mékkych stétin. Mizete
také pouzit lehce vihké hadriky. Pri uklidu odstrante z podlahy vSsechny mokré skvrny.

4. PYipouzivani robotickych vysavacll se ujistéte, Ze nedochazi k obrusovéni a poskozeni povrchové
vrstvy SPC panelu a udrzujte kola stroje v Cistoté.

5. OkamZité odstranite rozlité tekutiny.

SPC podlahu otirejte vihkym mopem, pouzivejte vhodny prostredek na udrzbu podlahy.

7. Veskeré necistoty je tfeba okamzité vycistit, protoZze mohou trvale odbarvit podlahu, napf.: inkoust,

jod, potravinarska barviva, tuk, sadlo na peceni, kuchyriské oleje, lak na nehty, vino, moc, kdva, mléko.

Tabulka 1.

UDRZBA PODLAHY

VLASTNOSTI: Koncentrovany prostfedek na cisténi podlah s prirodnimi
prisadami pro péci. Dukladné cisti, aniZ by zanechdaval Smouhy. OsvézZuje a
chrani podlahu pred znecisténim.

POTEKTOR KONCENTRAT POUZITI: Pro viechny typy SPC a lakovanych podlah. M{Ze byt poufit na jiné
Prostfedek pro béZnou tdrzbu podlahy lakované povrchy, napft. nabytek nebo vnitini pracovni desky, stejné jako na
laminatové podlahy.

e Vydatnost: PFiblizné 500 m¥1L

19.01.2024 v1



PROTEKTOR KOMPLET

Prostredek pro pravidelné dikladné cisténi
podlahy

VLASTNOSTI: Tekuty prostfedek pro vSechny typy SPC a lakovanych podlah.
POUZITI: Pro viechny typy SPC a lakovanych podlah uvnit¥ budov.

Vydatnost: PFiblizné 200m?/1 L

DOPORUCENA FREKVENCE UDRZBY PODLAHY

Stupen intenzity provozu

BéZné &isténi
PROTEKTOR

KONCENTRAT

Pravidelné cisténi
PROTEKTOR

KOMPLET

Podlahy v mistnostech s nizkou
intenzitou provozu, napt.: obytné
pokoje, loznice

Kazdych 5-7 dni

Podle vizudlniho stavu,

minimalné kazdych 6-12
mésicl

Podlahy v mistnostech se stredni
intenzitou provozu, napf.: schody,
chodby, kancelare

Kazdych 3-5 dni

Podle vizudlniho stavu,

minimalné kazdych 3-6
mésicl

Podlahy v mistnostech s
intenzivnim provozem, napf.:
restaurace, obchody, skoly

Kazdych 1-3 dni

Podle vizudlniho stavu,

minimalné 1-2krat
mésicné

DULEZITE:

Podlaha by méla byt udrzovana vyhradné pfipravky k tomu urcenymi.

Poufiti Cisticich prostfedk( na podlahy od jinych vyrobcli nez Barlinek mize zpUsobit vznik skvrn, odbarveni podlah a velké zmény
kluzkosti a lesku. Pfi poufZiti prostfedkl od jinych vyrobcl Barlinek neptebird odpovédnost za vysledky jejich pouzivani. Veskera
doporuceni tykajici se frekvence Cisténi a udrzby podlah jsou uvedena pouze jako orientacni a zavisi na skute¢ném provozu. Z vyse
uvedenych divodd nemohou byt predmétem reklamaci na zakladé zaruky.

DULEZITE:

Na uzivateli/investorovi leZi povinnost seznamit Uklidovy personal s vyse popsanymi podminkami

uzivani a udrzby SPC podlahy.
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